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Mardi 9 avril 

Performance et modélisation des matériaux énergétiques
Session présidée par T.Massard

¡  apport des simulations microscopiques pour la modélisation 
du carbone dans les prodets 
 ....................................................................................... par G. Chevrot - CEA/DIF

¡  comportement sous choc des propergols - approche microstructurale 
 ................................................................. par J. Moriceau - SAFRAN/HERAKLES

¡  Sur l’insuffisance du modèle mathématique standard de détonation 
 ...................................................................................par B. Khasainov - Institut P’

¡  Nouvelles approches des phénomènes de transition vers la réaction 
 ...................................................................................... par S. Bodard - CEA/CEG

¡  cinétique de nucléation et croissance à partir de joints de grains 
 .......................................................................................par J.B. Maillet - CEA/DIF 

¡  combustion turbulente des produits de détonation avec l’air 
pour plusieurs balances en oxygène : expérimentation et modélisation 
 ...................................................................................... par G. Baudin - CEA/CEG

¡  régimes de propagation des détonations dans des aérosols 
de carburants liquides dans l’air 
 ....................................................................................par B. Veyssière - Institut P’

de 14h à 17h

Posters exPosés

¡  le pressage isostatique de l’explosif  ........ par J. Bailly, N. Alexandre - CEA/LR

¡  maîtrise du procédé d’usinage de matériaux explosifs 
 ....................................................par J. Bourderioux, J. Bailly, J. Saillard - CEA/LR

¡  mesure de densité de l’explosif  ....................................par J. Gauthier - CEA/LR

¡  désensibilisation d’explosif à base de tatB 
par R. Sorin, C. Matignon, N. Desbiens, V. Dubois,O. Bozier, N. Peraud - CEA/DIF

¡  caractérisation de l’impulsion transmise par une mousse 
lors de la mise en détonation d’un chargement à base d’explosif en feuille 
par J.M. Chevalier, C. Thessieux, C. Bernier, F. Ducasse, D. Lespiaux - CEA/CESTA

¡  Effets de la balance en oxygène sur les propriétés d’amorçage 
et de détonation de mélanges liquides 
 ................................................ par M. Genetier, A. Osmont, G. Baudin - CEA/CEG

¡  etude du vieillissement d’une composition explosive par rmn et rPe 
 ........................................................................................... par P. Palmas - CEA/LR
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Performance et modélisation des matériaux énergétiques
Session présidée par T.Massard

¡  apport des simulations microscopiques pour la modélisation 
du carbone dans les prodets 
 ....................................................................................... par G. Chevrot - CEA/DIF

¡  comportement sous choc des propergols - approche microstructurale 
 ................................................................. par J. Moriceau - SAFRAN/HERAKLES

¡  Sur l’insuffisance du modèle mathématique standard de détonation 
 ...................................................................................par B. Khasainov - Institut P’

¡  Nouvelles approches des phénomènes de transition vers la réaction 
 ...................................................................................... par S. Bodard - CEA/CEG

¡  cinétique de nucléation et croissance à partir de joints de grains 
 .......................................................................................par J.B. Maillet - CEA/DIF 

¡  combustion turbulente des produits de détonation avec l’air 
pour plusieurs balances en oxygène : expérimentation et modélisation 
 ...................................................................................... par G. Baudin - CEA/CEG

¡  régimes de propagation des détonations dans des aérosols 
de carburants liquides dans l’air 
 ....................................................................................par B. Veyssière - Institut P’

Mercredi 10 avril de 9h à 12h

de 14h à 16h

etudes, méthodes et techniques exPérimentales
Session présidée par B.Veyssière

¡  etude du comportement sous choc du tatB par spectroscopie raman 
 ................................................................................ par Ch.Saint-Amans - CEA/LR

¡  caractérisation du frottement entre explosif et matériaux connexes 
 .......................................................................................... par B. Durand - CEA/LR

¡  expériences d’envol de particules calibrées 
 ................................................................................. par G. Prudhomme - CEA/DIF

¡  nouvelle méthode expérimentale de caractérisation 
de la zone de réaction des explosifs condensés 
 ........................................................................................... par A. Sollier - CEA-DIF

caractérisation et comPortement des matériaux énergétiques
Session présidée par R.Tosello

¡  formulation et caractérisations de compositions énergétiques 
nanostructurées  .........................................................par A. Wuillaume - CEA/LR

¡  Explosifs comprimés : identification du comportement mécanique du HMX 
 .............................................................................................par D. Picart - CEA/LR

¡  faisabilité et apports de l’expertise microstructurale 
combinant microanalyse et microtomographie dans les futurs développements 
de l’approche multi-échelle de la détonique 
 ..............................................................par Ph. Lambert - Sciences & Applications

sécurité des environnements Pyrotechniques
Session présidée par P. Bailly

¡  simulations 2d-axisymetriques et 3d de la propagation d’ondes 
de choc aériennes dans un bâtiment d’assemblage par H. Suzanne - CEA/LR

¡  calcul de la pression quasi statique en milieu clos 
 ...................................................................................... par E. Lapébie - CEA/CEG

¡  comportement et évolutions microstructurales d’un explosif comprimé 
à l’octogène sous sollicitations dynamiques confinées 
 ........................................................................................... par M. Biessy - CEA/LR

¡  Choc et onde de souffle dans des mousses aqueuses. 
etude expérimentale et modélisation numérique  ........par J.F. Haas - CEA/DIF

¡  Dimensionnement et qualification d’un pare éclats pour essais sur objets 
pyrotechniques : approches expérimentales et simulations numériques 
 ................................................................................par J.M. Chevalier - CEA/CESTA
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